==EQUITONE

1 Slozeni produktu

Desky TECTIVA se skladaji z téchto materiall:
e Portlandsky cement

vybrané mineralni plnivo

organické vyztuzna vlakna

pigmenty

funkéni pfisady

2 Vyrobni postup

Desky TECTIVA se vyrabi na zafizeni Hatschek, jsou dvakrat lisované, autokldvované, kalibrované a brousené. Nasledné jsou desky
TECTIVA oSetfené hydrofobizaci na prfedni i zadni strané z divodu snizeni nasakavosti.

3 Rozméry a rozmérové odchylky
Tloust'ka Mozny zpusob upevnéni
8 mm Srouby, nyty, lepidlo
Rozméry
Neformatované Formatované
1240 x 2520 mm 1220 x 2500 mm
1240 x 3070 mm 1220 x 3050 mm

Pro fasadu nebo stropni aplikace se mohou pouzivat pouze formatované desky, neformatované desky by se nemély pouzivat neofezané.

Povolené odchylky; v souladu s normou EN 12467 (Urover |)

Neformatované Po orezani - formatované
Tloustka +0,5mm +0,5mm
Délka a Sirka 5,0 mm +3mm
Pravouhlost 2,0 mm/m 1,0 mm/m

Hmotnost (pfimo z vyroby)

Tloustka

Hmotnost

1,240 x 2,520 mm

1,240 x 3070

8 mm

14,9 kg/m?

46,5 kg/deska

56,7 kg/deska

Tloustky, rozméry a typy desek odliSné od téch, které jsou standardné skladem dostupné, jsou podminéné mnozstvim minimalniho
odbéru. Pro vice informaci kontaktujte spoleénost EBM Co., s.r.0..

4 Barva

Deska je probarvena do hmoty v celém priifezu. Jsou mozné pfirozené rozdily v barvé, které muzou byt zvyraznéné orientaci desky,
pozorovacim Uhlem a vlivy svétla a vihkosti. StarSi desky se obvykle vyznaluji niz§i hmotnosti. Povrch desek je charakterizovany
jemnymi brusnymi liniemi v podéiném sméru desky, bilymi skvrnami a barevnou nehomogenitou — organickym vzhledem.

Prehled standardni nabidky barev najdete v aktualnim vzorniku ETERNIT. Z divodu, Ze barevné vyobrazeni nemusi odpovidat skutené
barvé doporucujeme koneény vybér odstinu provést na zakladé prohlidky skutecnych vzorki desek. Jiné barvy jsou dostupné pouze na
bjednavku pfi spinéni podminek minimainiho odbéru. Z divodu mozného barevného rozdilu v ramci vyrobnich $arzi je nutné objednat
desky v ramci jedné zakazky najednou.

Barevné rozdily se méfi dle zjednoduSeného barevného modelu CIELAB, podle kterého se kontroluje pouze svétiost povrchu. Tolerované
barevné rozdily jsou AL* = 5,0.
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5 Technické vlastnosti

Primérné hodnoty dle Evropské normy EN 12467 ,Viaknocementové ploché desky", ktera popisuje klasifikaci a vétSinu zkuSebnich
metod.

A. Testovani podle systému fizeni kvality ISO

Objemovéa hmotnost Sucha EN 12467 1580 kg/m?
Pevnost v ohybu ve sméru viaken Okolni, L EN 12467 32,0 N/mm?
Pevnost v ohybu kolmo na vldkna Okolni, // EN 12467 22,0 N/mm?
Modul pruznosti kolmo na vlakna Okolni, L EN 12467 » 14000 N/mm?
Modul pruznosti paralelni Okolni, // EN 12467 »y 12000 N/mm?
Vlhkostni deformace 0-100 %, pramér 1,60 mm/m
Nasakavost 0-100% «25 %

B. Klasifikace

Klasifikace trvanlivosti EN 12467 Kategorie A
Klasifikace pevnosti EN 12467 Tfida 5
Reakce na oheii EN 13501-1 A2-s1-d0

C. Typovy test nebo nejlepsi odhad

Objemova hmotnost EN 12467 Ok

Pevnost v ohybu ve sméru vlaken EN 12467 Ok

Pevnost v ohybu kolmo na vlakna EN 12467 Ok

Modul pruznosti kolmo na vlakna EN 12467 Ok

Modul pruznosti paralelni a <0,01 mm/mK
Vihkostni deformace A 0,390 WimK
6 Vyhody

Pfi dodrZeni pokyn( pro aplikaci, maji viaknocementové desky ETERNIT v porovnani s jinymi materialy tyto vyhody:
poZarni bezpe&nost (nehoflavost, Zadné Sifeni ohné)

zvukova izolace

odolnost vici extrémnim teplotam

vodonepropustnost (v pfipadé dodrzeni montaznich pokyn()

odolnost v&i mnohym zivym organizmum (dfevokazné houby, bakterie, hmyz, Skidci atd.)

odolnost véi mnohym chemikaliim

zdravotné a enviromentalné nezavadné, zadné emise Skodlivych plynd

Kromé toho ma produkt EQUITONE [ tectiva ] tyto specifické viastnosti:
¢ silnd a pevna deska

hladky esteticky povrch s pfirodnimi odstiny

e pfirodni Cisté barvy

7 Pouziti

Viyrobek TECTIVA sa da pouZit v nasledujicich aplikacich:
e Fasada: fasadni oplasténi
e Interiér; dekorativni obklady strop(i

8 Dostupné upravy z vyroby

Viyrobek TECTIVA mize spole¢nost ETERNIT dodat nafezany na pozadovany rozmér. Ve vyrobnim zavodu se mohou také predvrtat
otvory o priméru 5 az 11 mm pro viditelné upevnéni.
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9 Informace pro pouziti

IIl: Rezani a vrtani se musi provadét v suchém prosttedi. P¥i dekorativnim pouZiti je nutné vzniklé piliny z desky okamzité odstranit pomoci
suché mikroviaknové utérky. Neodstranéné piliny mGZou zpUsobit trvalé skvrny.

V priibéhu mechanického zpracovani desek je nutné pouzivat

adekvatni nastroje s odsavanim prachu a/nebo s ventilaci. -
Pokud neni odsavani prachu dostate¢né, méla by se pouzit S
ochranna maska proti prachu FFP2 nebo dle normy D )
EN149:2001. _J

Rezéni/Vrtani:
Pfi praci s deskou je nutné ji dostateéné podepfit, aby sa neprohybala. Pracovni stil na opracovani musi byt stabilni a nesmi vibrovat. Pfi
fezani nesmi byt desky napinané. Pro pfesny fez je nutné, aby deska béhem fezani nevibrovala a nebyla napnuta. Nespravné fezani
muze zpUsobit odStépovani vrstev na okrajich. Deska EQUITONE [ linea ] LT by méla byt vzdy fezana ze spodni strany.
» Kotougova pila s vodici listou
» PouZijte nejlépe univerzalni kotou€ pro pilu se zuby s karbidovo-diamantovou Spi¢kou pro vidknocement,
» Dostupné priméry: 160 a 190 mm (dostupné od Leitz-Service)
> Rezani provadsijte vzdy na spodni strané tzn. predni stranou dol
¢ Lupinkova pila
» DoporuCuje se pouZit kotoug pro pilu se zuby s karbidovou Spickou pro viaknocement (napf. Bosch typ T141 HM, k dispozici od
spole¢nosti ETERNIT)
> Rezani provadsijte vzdy na spodni strané tzn. predni stranou dol
o Rezané podélné okraje se musi vyhladit brusnym papirem (zrnitost P80)
o Rezané pfiéné okraje by mély byt osetfeny brusnym blokem s papirem o zmitosti P80. Konec drazek by mély mit stejny skion jako
drazkovany povrch.

Vrtani:

Deska by méla byt okolo pfedvrtavaného otvoru podepfena (napf. dfevénym stolem).

e otvory: vrtak s karbidovym hrotem (nebo celokarbidovy) s 60° thlem (k dispozici od spoleénosti Eternit);
dostupné priméry: 5,0-6,0-7,0-8,3-9,5- 11,0 mm

e kulaté otvory: vykruZovaci pila se zuby s karbidovou $pickou (napf. typ Pionier od spol. Metabo)
»  Vrtané okraje se musi vyhladit brusnym papirem (zrnitost P80)

PrisluSenstvi pro upevnéni:

V zavislosti na montazi Ize pouzit tyto zplsoby upevnéni (vic informaci naleznete v montaznim navodu).

e Srouby: Lze pouzit pouze pi zcela pfedvrtanych otvorech.

e Nyty: Lze pouZit pouze pfi zcela pfedvrtanych otvorech.

e |epidlo: Lze pfipevnit pomoci lepidla. Lepidlo musi byt pouzito v souladu s pokyny na pouZiti a zaruénimi podminkami dodavatele
lepidla.

Tmel:
Pouzivejte pouze neutralni tmely. Jiné nez neutralni silikony nebo tmely miZou zptsobit skvrny.

10 Manipulace

e
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Desky jsou balené na paletach. Pfi pfepravé je nutné desky prekryt nepromokavou plachtou. Desky musi byt ulozené horizontalné na
rovném povrchu, suchém a vétraném misté, podepfené, aby se neprohybaly. V pfipadé venkovniho skladovani musi byt desky vzdy
chranény pred destém nepromokavou plachtou nebo jinym zpisobem. Pokud dojde ke zvihnuti desek v baleni, je nutné viechny desky
vybalit a rozmistit tak, aby mohly dokonale vyschnout. Doporuéuje se nechat desky aklimatizovat na misté, na kterém maji byt pouzité. Pfi
manipulaci musi desky zvedat vzdy dvé osoby a pfenaSet je ve vertikalni poloze. Mezi desky se musi umistit folie, aby se zabranilo
poskozeni povrchu.

11 Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci

Béhem mechanického opracovani mize dojit k uvolnéni prachu, ktery mize drazdit dychaci cesty a o¢i. Vdechovani jemného prachu
s obsahem kfemene ve vysokych koncentracich nebo pfi dlouhodobém G¢inku mize zplsobit plicni onemocnéni a zvySené riziko rakoviny

plic. V zavislosti na pracovnich podminkach je nutné pouzit pfistroje s odsavanim prachu a/nebo zajistit vétrani. Podrobnéjsi informace
naleznete v bezpeénostnim listu (na zakladé 1907/2006/EC, Clanek 31).

12 Zaruka

Zaruka na zboZi je platnd pouze v pfipadé, Ze jsou dodrzeny pokyny pro instalaci od spolecnosti ETERNIT. V pfipadé pochybnosti
o vhodnosti desek ETERNIT na konkrétni pfipad doporu€ujeme obratit se pfimo na spoleénost ETERNIT. Spoleénost ETERNIT za Zadnych
okolnosti nezodpovida za pouziti desek bez pfedchoziho schvaleni.

13 Udrzba a éisténi

Pfi malém zneCisténi pouzijte na omyti jemné Cistici prostfedky pro doméacnost nebo slaby mydlovy roztok a nasledné oplachnéte Cistou
vodou.

14 Certifikaty

Viyrobce na zakladé evropského nafizeni N°305/2001 (CPR) vystavuje Prohlaseni o viastnostech produktu (DOP), ¢imz potvrzuje, Ze
vyrobek ma CE oznaCeni, které zaruCuje vyrobu produktu v souladu s harmonizovanou evropskou normou. Produkty se dodavaji
s certifikatem KOMO. Vyrobce je také drzitelem certifikatt 1SO na zakladé 1SO 9001 (Systém kvality) a ISO 14001 (Zivotni prostredi)
a OHSAS 18001 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci).

c € e K41115 £, ﬁ >

SGS SGS WwcCS

15 Dalsi informace

Informace o moznostech pouZiti naleznete v montaznich pokynech spoleénosti ETERNIT. Lze je najit na webové strance nebo ziskat
telefonicky na vyzadani. Na webovych strankach naleznete také informace o dodavatelich.

Tento informaéni dokument nahrazuje vSechny pfedchazejici vydani. Spoleénost ETERNIT si vyhrazuje pravo na zménu informaci

v dokumentu bez pfedchoziho upozornéni. Uzivatel by se mél vzdy uijistit, Ze se jedna o aktuaing platnou verzi tohoto dokumentu. Zadna
¢ast textu nesmi byt zménéna bez povoleni spole¢nosti ETERNIT.

www.equitone.cz
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